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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-17234-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Goldschmidt Inspection Germany GmbH
Altenhduser StrafRe 6, 39126 Magdeburg

mit dem Standort

Goldschmidt Inspection Germany GmbH
Altenhauser StraRe 6, 39126 Magdeburg

Das Priiflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemal DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitdtsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

manuelle zerstorungsfreie Priifungen (Durchstrahlungs-, Ultraschall-, Eindring-, Sicht-, Wirbel-
strompriifung und magnetische Priifung) und mechanisierte zerstérungsfreie Priifung (Ultraschall-
und Wirbelstrompriifung) in der Anlagentechnik, im Anlagenbau und in der Verkehrstechnik;
Priifung von Gerdten fiir die zerstérungsfreie Priifung

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 8
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgeflihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestanden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Das Priiflaboratorium verfligt (iber eine aktuelle Liste aller Prifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verflighar auf der Webpriasenz des Priflaboratoriums.

1 Zerstorungsfreie Priifungen

11 Durchstrahlungsprifung

DIN EN ISO 5579
2014-04

DIN EN 12681-1
2018-02

DIN EN 12681-2
2018-02

DIN EN 1SO 17636-1
2022-10

1.2 Ultraschallpriifung

DIN EN ISO 16810
2014-07

DIN EN ISO 16811
2014-06

DIN EN ISO 16826
2014-06

DIN EN 1SO 16827
2014-06

DIN EN ISO 17640
2019-02

Gultig ab:

30.07.2025
Ausstellungsdatum: 30.07.2025

Zerstérungsfreie Priifung - Durchstrahlungspriifung von metallischen
Werkstoffen mit Film und Rontgen- oder Gammastrahlen - Grund-
lagen

GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Filmtechniken
GieRereiwesen - Durchstrahlungspriifung - Teil 2: Technik mit
digitalen Detektoren

Zerstdrungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen - Durchstrah-

lungsprifung - Teil 1: Rdntgen- und Gammastrahlungstechniken mit
Filmen

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung - Allgemeine Grund-
satze

Zerstérungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung - Empfindlichkeits-
und Entfernungsjustierung

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung - Priifung auf Inhomo-
genitdten senkrecht zur Oberflache

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallprifung - Beschreibung und
GroRenbestimmung von Inhomogenitaten

Zerstérungsfreie Prifung von Schweilverbindungen - Ultraschall-
prifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung
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DIN EN 10160
1999-09

DIN EN 10228-3
2016-10

DIN EN 10228-4
2016-10

DIN EN ISO 10893-8

2020-10
DIN EN 10306
2002-04
DIN EN 10307
2002-03
DIN EN 10308

2002-03

DIN EN 12680-1
2003-06

DIN EN 12680-2
2003-06

DIN EN 12680-3
2012-02

DIN EN I1SO 16809
2020-02

DIN EN 16729-1
2016-11

DIN EN 1SO 22825
2018-02

Gultig ab:

30.07.2025
Ausstellungsdatum: 30.07.2025
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Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke
groer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3:
Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4:
Ultraschallprifung von Schmiedestlicken aus austenitischem und
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 8: Automatisierte
Ultraschallpriifung nahtloser und geschweilRter Stahlrohre zum
Nachweis von Dopplungen

Eisen und Stahl - Ultraschallpriifung von H-Profilen mit parallelen
Flanschen und IPE-Profilen

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen
aus austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostendem
Stahl ab 6 mm Dicke (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallprifung von Staben aus Stahl
GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fiir

allgemeine Verwendung

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 2: Stahlgussstiicke fir hoch
beanspruchte Bauteile

GielRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstiicke aus Guss-
eisen mit Kugelgraphit

Zerstérungsfreie Prifung - Dickenmessung mit Ultraschall
Bahnanwendungen - Infrastruktur - Zerstérungsfreie Priifungen an
Schienen im Gleis - Teil 1: Anforderungen an Ultraschallpriifungen
und Bewertungsgrundlagen

Zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen - Ultraschall-

prifung - Priifung von Schweiflverbindungen in austenitischen
Stahlen und Nickellegierungen
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DIN ISO 4386-1
2015-12

DIN 22261-3
2023-06

AD 2000 HP 5/3
Anlage 1

2020-12

SEL 072 und Beiblatt
1977-12

SEP 1915
1994-09

SEP 1918
1992-01

SEP 1919
1977-06

SEP 1920
1984-12

SEP 1922
1985-07

SEP 1923
2005-02

SEP 1924
1989-10

Giiltig ab:

30.07.2025
Ausstellungsdatum: 30.07.2025
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Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Teil 1: Zerstorungsfreie
Ultraschallpriifung der Bindung fiir Lagermetall-Schichtdicken
20,5 mm

Bagger, Absetzer und Zusatzgerate in Braunkohlentagebauen - Teil 3:
Ausfiihrung von Stahltragwerken

Zerstorungsfreie Prifung der Schweilverbindungen - Verfahrens-
technische Mindestanforderungen fiir die zerstorungsfreien Prii-

fungen

Ultraschallgepriiftes Grobblech - Technische Lieferbedingungen
Ultraschallpriifung von Stahlrohren auf Langsfehler
Ultraschallprifung von Stahlrohren auf Querfehler

Ultraschallprifungen von Dopplungen von Rohren aus warmfesten
Stahlen

Ultraschallpriifungen von gewalztem Halbzeug auf innere Werk-
stoffungédnzen

Ultraschallpriifung von Gussstiicken aus ferritischem Stahl

Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit héheren
Anforderungen, insbesondere fiir Bauteile in Turbinen und
Generatoranlagen

Ultraschallpriifung von Gussstiicken aus Gusseisen mit Kugelgraphit
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1.3 Magnetische Priifung

DIN EN ISO 9934-1
2017-03

DIN EN ISO 17638
2017-03

DIN EN 1369
2013-01

DIN EN 10228-1
2016-10
1.4 Eindringpriifung

DIN EN 1SO 3452-1
2022-02

DIN EN 1371-1
2012-02

DIN EN 1371-2
2015-04

DIN EN 10228-2
2016-10

1.5 Wirbelstrompriifung

DIN EN ISO 2178
2016-11

DIN EN ISO 2360
2017-12

DIN EN ISO 17643
2015-12

DIN EN 10893-1
2020-10

Gultig ab:

30.07.2025
Ausstellungsdatum: 30.07.2025
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Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverprifungen - Teil 1: Allge-
meine Grundlagen

Zerstorungsfreie Priifung von SchweiRverbindungen - Magnetpulver-
priifung

GielRereiwesen - Magnetpulverprifung

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1:
Magnetpulverpriifung

Zerstérungsfreie Priifung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

GielRereiwesen - Eindringpriifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-
und Niederdruckkokillengussstiicke

GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 2: Feingussstiicke

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2:
Eindringpriifung

Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen -
Messen der Schichtdicke - Magnetverfahren

Nichtleitende Uberziige auf nichtmagnetischen metallischen Grund-
werkstoffen - Messen der Schichtdicke - Wirbelstromverfahren

Zerstorungsfreie Priifung von Schweiverbindungen - Wirbelstrom-
priifung von Schweifsverbindungen durch Vektorauswertung

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 1: Automatisierte
elektromagnetische Priifung nahtloser und geschweiliter (ausge-

nommen unterpulvergeschweillter) Stahlrohre zum Nachweis der
Dichtheit
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DIN EN 10893-2
2020-10

DIN EN ISO 15549
2019-10

DIN 54141-3
1987-02

DIN EN 16729-2
2020-05
1.6 Sichtpriifung

DIN EN ISO 17637
2017-04
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Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 2: Automatisierte
Wirbelstrompriifung nahtloser und geschweilter (ausgenommen
unterpulvergeschweiRter) Stahlrohre zum Nachweis von Unvoll-
kommenheiten

Zerstorungsfreie Priifung - Wirbelstrompriifung - Allgemeine Grund-
lagen

Zerstorungsfreie Priifung - Wirbelstrompriifung von Rohren - Teil 3:
Durchfihrung der Wirbelstrompriifung

Bahnanwendungen - Infrastruktur - Zerstorungsfreie Priifung an
Schienen im Gleis - Teil 2: Wirbelstrompriifung an Schienen im Gleis

Zerstorungsfreie Priifung von SchmelzschweiRndhten - Sichtpriifung
von Schmelzschweilverbindungen

DIN EN 1370 GieRereiwesen - Priifung der Oberflachenrauheit mit Hilfe von
2012-03 Vergleichsmustern

DIN EN 13018 Zerstorungsfreie Priifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen
2016-06

2 Verfahrensiibergreifende Normen fiir zerstorungsfreie Priifungen

(hier fiir RT, UT, MT, PT, ET und VT)

DVGW GW 350 Schweilverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und
2015-06 Wasserversorgung - Herstellung, Priifung und Bewertung
3 Pritifung von Geraten fiir die zerstérungsfreie Priifung

DIN EN ISO 9934-3
2015-12

Giiltig ab: 30.07.2025
Ausstellungsdatum: 30.07.2025

Zerstorungsfreie Prufung - Magnetpulverprifung - Teil 3: Gerdte
(hier:

Abschnitt 4.1 Handmagnete AC

Abschnitt 4.2 Stromgeneratoren

Abschnitt 4.3 Magnetpulverpriifbéinke

Abschnitt 5 UV-A-Quellen

Abschnitt 6 Prifmittelkreislauf

Abschnitt 7 Priifkabine

Abschnitt 8 Entmagnetisierung

Abschnitt 9.5 Uberwachung und Kalibrierung von Messgerdten)
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DIN EN ISO 22232-1
2021-09

DIN EN ISO 15548-1
2014-03

DIN EN 15317
2014-02

Giltig ab: 30.07.2025
Ausstellungsdatum: 30.07.2025

Zerstorungsfreie Priifung - Charakterisierung und Verifizierung
der Ultraschall-Priifausriistung - Teil 1: Priifgerdte

(hier:

Priifungen der Gruppe 2

Abschnitt 9.2 Physikalische Beschaffenheit und GufSeres Erschei-
nungsbild

Abschnitt 9.3.1 Spannung, Anstiegszeit, Nachschwingen und Dauer
des Sendeimpulses

Abschnitt 9.4.2 Frequenzverhalten des Verstdrkers

Abschnitt 9.4.3 Aquivalenter Eingangs-Stérpegel

Abschnitt 9.4.4 Genauigkeit des kalibrierten Abschwiéichers
Abschnitt 9.4.5 Linearitdt der vertikalen Achse

Zerstorungsfreie Priifung - Technische Ausriistung fiir die Wirbel-
stromprifung - Teil 1: KenngrofRen von Priifgerdten und deren
Verifizierung

(hier:

Priifungen der Stufe 2

Abschnitt 5 Verifizierung

Abschnitt 6.1 Messanforderungen

Abschnitt 6.2.1 Erregerfrequenz

Abschnitt 6.2.4 Maximale Ausgangsspannung

Abschnitt 6.2.5 Maximaler Ausgangsstrom

Abschnitt 6.4.3 Abgleich

Abschnitt 6.4.9 Genauigkeit der Verstérkungseinstellung
Abschnitt 6.4.10 Genauigkeit der Phaseneinstellung)

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Charakterisierung
und Verifizierung der Ultraschall-Priifausriistung zur Dickenmessung
(hier:

Priifungen der Gruppe 2

Abschnitt 9.4 Warnhinweis bei entladener Batterie

Abschnitt 9.6 Betriebsspannungsbereich

Abschnitt 9.7 Betriebsstrombereich

Abschnitt 9.9 Impulsfolgefrequenz, IFF

Abschnitt 9.10 Impulsform, Anstiegsdauer und Spitzenspannung
des Senders

Abschnitt 9.12 Kleinste und grofite messbare Dicke

Abschnitt 9.13 Genauigkeit und Aufldsungsvermdgen

Abschnitt 9.16 Speicherung der Einstelldaten

Abschnitt 9.19 Anzeige und Wiederaufrufen

Abschnitt 10.4 Allgemeiner mechanischer Zustand und Guferes
Erscheinungsbild)
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verwendete Abkiirzungen:

AD-HP
DIN
DVGW
EN

ET

IEC
e
MT

PT

RT
SEL
SEP
uT

VT

Giiltig ab:

Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter; Herstellung und Prifung von Druckbehiltern
Deutsches Institut fir Normung e. V.

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.; Technische Regeln
Europaische Norm

Wirbelstromprifung

International Electrotechnical Commission

International Organization for Standardization

Magnetische Priifung

Eindringprifung

Durchstrahlungspriifung

Stahl-Eisen-Lieferbedingungen vom Verein Deutscher Eisenhittenleute
Stahl-Eisen-Priifblatt vom Verein Deutscher Eisenhittenleute
Ultraschallprifung

Sichtpriifung

30.07.2025
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